
Ponttiharkot



Muuraus aloitetaan kulmasta päätyharkolla. Mikäli 
muurauksen halutaan etenevän ½ harkon limityksellä 
katkaistaan harkko päätykiven katkaisu-uran kohdalta 
RUH-150P ja RUH-200P harkoissa. Leikattu sovite-
harkko voidaan asentaa päätyharkon kylkeen, jolloin 
harkkomuuraus etenee ½ harkon limityksellä. Sovite 
tehdään yleensä joka toiseen harkkokerrokseen. So-
vitekiven leikatussa pinnassa käytetään pystylaastia. 
Ensimmäinen harkkokerros asennetaan anturan päälle 
Lakka hienosaumalaastilla, kun sauman paksuus on 
< 30 mm (paksuissa saumoissa veden määrää vähen-
netään). Anturan ja ensimmäisen harkkokerroksen 
välissä käytetään tarvittaessa kapillaarikatkoa. 

Kun harkkokerrokseen asennetaan raudoitus saadaan se 
jatkumaan yhtenäisenä kulman ympäri lyömällä muura-
rin vasaralla päätyharkon ohuet sivu- ja työstöuran kan-
nakset raudoitusurien kohdalta rikki.

Ennen vaakaraudoituksen asentamista levitetään vaaka-
sauman muurauslaasti. Raudoitus asennetaan laasti-
saumaan niin, että laasti ympäröi kauttaaltaan terästä. 
Suoran harjaterästangon limijatkokset harjateräksillä 
ovat vähintään T8 = 600 mm, T10 = 800 mm ja T12 = 
900 mm. Ponttiharkkojen raudoitusurat mahdollistavat 
kaikkien yllämainittujen harjateräskokojen käyttämisen 
rakenteessa niin, että tarvittavat suojalaastietäisyydet 
ja laastitartuntavaatimukset täyttyvät. Meri-ilmastossa 
ja muissa erittäin vaativissa olosuhteissa (rasitusluokat 
MX4 ja MX5) käytetään raudoituksena ruostumatonta 
harjaterästä. 

Ponttiharkon katkaisu-uran 
kohdalta leikattu sovitepala

Leikatussa 
pinnassa
pystylaasti

Päätyharkon leikkaus katkaisu-uran kohdalta (RUH-150P, RUH-200P),
jos muurauksen halutaan etenemän 1/2 kiven limityksellä.

Päätyharkon sivu- ja työstöuran kannakset
lyödään rikki raudoituskerroksissa. Näin 
saadaan raudoitus jatkuvaan yhtenäisenä 
kulman ympäri.



Harkot muurataan n. 5 mm:n vaakalaastisaumalla. Hark-
kojen muurauksessa ei käytetä pystylaastia, paitsi leika-
tuissa pinnoissa, harkon päädyn liittyessä toisen harkon 
kylkeen tai pitkissä maanpaineseinissä.  Muuraus     voi-                                               
daan tehdä käyttämällä laastikelkkaa tai muurauskau-
haa. Laastikelkan käyttö säästää laastia ja nopeuttaa 
työtä. Muuraus tehdään täydellä saumalla RUH-150P 
harkossa ja rakosaumalla RUH-200P ja RUH-250P 
harkoissa. Muurauslaastin levittämisen jälkeen viedään 
harkon pääty edellisen harkon päätyyn kiinni ja laske- 
taan pystyponttiohjauksen avulla vaakalaastisauman 
päälle. 

Harkoissa on kevennysontelot niin, että soviteharkko-
jen leikkaaminen työmaalla on helppoa. Kevennyson-
teloita hyödyntämällä voidaan leikata 150, 200 tai 300 
mm:n soviteharkkoja niin, että leikkauskohta tulee ke-
vennysontelon kohtaan. Kevennysonteloiden leveys on 
yhteensopiva harkkojen urospontin kanssa. Lyömällä 
leikatusta harkosta rikki harkon kansi pystypontin sy-
vyyden verran, voidaan pystypontti hyödyntää myös 
leikatuissa harkoissa. Jos leikatun harkon asennus teh-
dään kuvan osoittamalla tavalla niin pystysaumassa ei 
ole tarve käyttää laastia.

Muurauksen yhteydessä puhdistetaan ylimääräiset 
laastipurseet harkkopinnalta. Harkkomuuraus viimeis- 
tellään Lakka laasteilla ja/tai tasoitteilla. Sokkelit tulee 
pinnoittaa harkkohuokosten sulkemiseksi molemmin 
puolin. Sokkelin tasoittamisessa voidaan käyttää Lakka 
hienosaumalaastia, kuitulaastia, sokkeli- ja oikaisulaas-
tia sekä rouhepinnoitteita.

Leikatusta harkosta löydään harkon yläosaa rikki
niin, että urospontti mahtuu kevennysonteloon.

Laastipurseet 
poistetaan 
muurauksen 
yhteydessä

Harkkosokkelin 
tasoite 
molemmin puolin 
rakennetta



Lisätietoja Lakka tuotteista ja harkkorakentamiseen liittyvistä kysymyksistä saa yrityksen 
kotisivuilta osoitteista www.lakka.fi ja www.lakkakivitalot.fi tai numerosta 020 7481 206.

Ponttiharkkovalikoima

  

 RUH-150P                   RUH-150P päätyharkko
 150x598x195      150x598x195
  

 
 
 RUH-200P      RUH-200P päätyharkko
 200x598x195      200x598x195
  

 
 
 RUH-250P      RUH-250P päätyharkko
 250x598x195      250x598x195

TUOTE
TUOTE-
KOODI

MÄÄRÄ 
KPL/LAVA

PAINO 
KG/KPL

PAINO 
KG/LAVA

LAASTIA 
KG/KPL*

RUH-150P 96 10,5 1030 2,5 RUH-150P lavall inen sisältää 84 kpl perusharkkoa ja 12 kpl päätyharkkoja
RUH-200P 72 14,0 1030 2,5 RUH-200P lavall inen sisältää 60 kpl perusharkkoa ja 12 kpl päätyharkkoja
RUH-250P 48 18,0 890 2,5 RUH-250P lavall inen sisältää 36 kpl perusharkkoa ja 12 kpl päätyharkkoja

* Laastikelkkamuurauksen menekki RUH-150P täydellä saumalla, RUH-200P ja RUH-250P rakosaumalla.
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